具体实施方式
实施例1一种环保型中间包干式振动料结合剂，以重量百分比为单 位，它含有三聚磷酸钠10～80％，硫酸镁15～85％，固体水玻璃0.01～5％。           
取配好的中间包干式料若干，加入上述结合剂(加入量为干式料 总重的3～8％)，用强制式搅拌机搅拌均匀，即可投入使用，下同。           
实施例2一种环保型中间包干式振动料结合剂，以重量百分比为单 位，它含有焦磷酸钠50％，硫酸镁45％，硅酸钠5％。           
实施例3一种环保型中间包干式振动料结合剂，以重量百分比为单 位，它含有六偏磷酸钠80％，氯化镁18％，水玻璃2％。  实施例4一种环保型中间包干式振动料结合剂，以重量百分比为单 位，它含有硼玻璃10％，硫酸镁85％，硅酸钾5％。           

实施例5 种环保型中间包干式振动料结合剂，以重量百分比为单 位，它含有焦磷酸钠、三聚磷酸钠混合物70％，硫酸镁28％，硼砂2％。           

实施例6一种环保型中间包干式振动料结合剂，以重量百分比为单 位，它含有硼玻璃20％，氯化镁75％，硅酸钠5％。           

实施例7一种环保型中间包干式振动料结合剂，以重量百分比为单 位，它含有焦磷酸钠30％，硫酸镁、氯化镁混合物69％，水玻璃1％。          

 实施例8一种环保型中间包干式振动料结合剂，以重量百分比为单 位，它含有六偏磷酸钠40％，硫酸镁56％，硼砂4％。           

实施例9一种环保型中间包干式振动料结合剂，以重量百分比为单 位，它含有焦磷酸钠50％，氯化镁48％，硅酸钾2％。           

实施例10一种环保型中间包干式振动料结合剂，以重量百分比为 单位，它含有硼玻璃65％，硫酸镁24.09％，水玻璃0.01％。           

实施例11一种环保型中间包干式振动料结合剂，以重量百分比为 单位，它含有六偏磷酸钠75％，硫酸镁22％，硼砂3％。           

实施例12一种环保型中间包干式振动料结合剂，以重量百分比为 单位，它含有焦磷酸钠70％，氯化镁25％，硅酸钾5％。           

实施例13一种环保型中间包干式振动料结合剂，以重量百分比为 单位，它含有硼玻璃13％，硫酸镁85％，水玻璃2％。           

实施例14一种环保型中间包干式振动料结合剂，以重量百分比为 单位，它含有三聚磷酸钠25％，硫酸镁80％，固体水玻璃5％。 
实施例15一种环保型中间包干式振动料结合剂，以重量百分比为 单位，它含有焦磷酸钠45.5％，氯化镁54％，硅酸钠0.5％。           

实施例16一种环保型中间包干式振动料结合剂，以重量百分比为 单位，它含有三聚磷酸钠12％，硫酸镁84％，固体水玻璃4％。           

实施例17一种环保型中间包干式振动料结合剂，以重量百分比为 单位，它含有焦磷酸钠73％，氯化镁25％，硅酸钠2％。    
